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Qualitatsprodukte von GLA-WEL
Pflegeanleitung fur Edelstahl

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an: +49 5422 94309-544 oder schreiben uns
eine E-Mail: info@gla-wel.de.

» Urheberrecht / Copyright

Die Rechte fiir diese Pflegeanleitung und ihre Ubersetzungen liegen bei GLA-WEL GmbH, Melle. Alle
darin enthaltenen Angaben dirfen weder in Teilen noch als Ganzes ohne schriftliche Genehmigung
(z. B. auf Datentragern, in Druckform, im Internet usw.) reproduziert werden. Die Speicherung,
Verarbeitung, Vervielféltigung, Verbreitung mittels elektronischer Systeme sowie die Weitergabe an
Dritte ist untersagt.

|. Genialer Werkstoff Edelstahl

Edelstahl Rostfrei verfugt Uber Eigenschaften,
die ihn in unendlich vielen Einsatzgebieten zum | P P> Edelstahl Rostfrei

genialen Werkstoff machen: bezeichnet bestimmte besonders
korrosionsbestdndige und
= hohe Korrosionsbestandigkeit hygienische Stdhle. Ihre
= Hitzebestandigkeit Oberfldche ist porenfrei und

braucht nicht zusdtzlich versiegelt
zu werden. Es kann nichts
abbldttern, Mikroorganismen und
Schmutz haften nicht an. Aber:
Pflege muss sein!

Korrosionsbestandigkeit 7
Edelstahl Rostfrei ist sehr korrosionsbestéandig,

weil sich bei Kontakt mit Sauerstoff aus der Luft die so genannte ,Passivschicht®, eine
unsichtbare Schutzschicht, nach Verletzungen immer wieder neu nachbildet. Um diese
Schutzfunktion und das attraktive Aussehen von Edelstahloberflachen dauerhaft zu erhalten,
ist es notig, Edelstahl regelmafig zu reinigen und zu pflegen.

= vollstandige Recyclingfahigkeit
» Lebensmitteltauglichkeit

» hohe Festigkeit

» Edelstahl sieht attraktiv aus!

Beispiel Hundesport: Edelstahl-Dachreling eines DOG-Sport
Hundeanhangers von GLA-WEL, Foto: Anke Miiller
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Il. Flugrost oder Fremdrost

Flugrost oder Fremdrost kann entstehen, wenn » P Tiicher und Schwdmme
Edelstahl Rostfrei mit bestimmten chemischen diirfen keine Schleifkérper
Substanzen oder mit Stahl in Beriihrung kommt. Die enthalten! Verwenden Sie
hohe Korrosionsbestandigkeit des Edelstahls wird niemals mechanische

durch die Bildung einer Chromoxydschicht mit einer | Reinigungsmittel - Biirsten,
Starke im 1000stel mm Bereich gewéhrleistet. Vliese, Polierwolle - die Stahl
Diese so genannte Passivschicht ist sehr diinn, sie enthalten: Gefahr von

bildet sich jedoch sofort und standig neu, sobald die = Fremdrostbildung!
Oberflache des Stahls mit Sauerstoff in Berihrung

kommt. Der Sauerstoff in der Luft reicht zur Bildung
der Passivschicht véllig aus, so dass durch mechanische Einwirkung eingetretene Stérungen
oder Verletzungen der Oberflache meistens gar nicht erst zum Tragen kommen. Je feiner die
Oberflache bearbeitet wird, desto besser also der Korrosionsschutz.

Gerade im AulRenbereich setzt sich jedoch Schmutz in Verbindung mit Flugrost gerne an
Oberflachen ab. So entsteht der falsche Eindruck, dass Edelstahl rostet. Die Ursache fur
dieses Phanomen sind jedoch Fremdpartikel ferritischen Ursprungs, die in die Oberflache
des eigentlich gesunden Edelstahls eindringen und den "Rost" hervorrufen. Praxisbeispiele:
Flugrost an Ihrem Hundeanhanger kann z. B. dann entstehen, wenn sich in der naheren
Umgebung Industriebetriebe befinden wie z. B. eine Schlosserei oder andere
Metallbaubetriebe. Oder durch Zugverkehr entsteht in der Nahe von Bahngleisen Flugrost
auf Balkongelandern.

L

lll. Reinigung: Edelstahl richtig saubern

Reiniger
» » Grundsatzlich gilt: Verwenden Sie keine abrasiven

m Reinigungsmittel. Je milder das Reinigungsmittel, desto

~  besser. Das Reinigungsmittel muss frei von Salzsaure
~ sein! Klebrige Ruckstéande von Lebensmitteln lassen sich am
besten mit wassrigen Reinigern lésen, Fette und Ole werden mit
tensidhaltigen alkalischen und/oder sauren Spezial-
reinigern entfernt. Fette und fettgebundenen Pigmentschmutz
kénnen Sie normalerweise leicht mit Neutralreiniger oder
Allzweckreiniger entfernen.

Foto: Edelstahl-Werbeponne,
GLA-WEL Werbetechnik

Edelstahl-Reiniger

Im Idealfall verwenden Sie einen speziellen » »Edelstahl-Reiniger oder eine Edelstahl-
Reinigungspaste. Diese Mittel bendtigen nur eine kurze Einwirkzeit. Einfach mit einem
feuchten weichen Tuch verreiben und abschlie3end abwaschen. Beachten Sie in jedem Fall
darauf, Reinigungsmittel gemaf Herstellervorschrift einzusetzen und die geltenden Arbeits-
und Umweltschutzbestimmungen einzuhalten.

2 | © GLA-WEL GmbH, Melle



Mechanische Reinigungsmittel

Edelstahloberflachen lassen sich problemlos nass abwaschen, abblrsten oder feucht
abwischen. Achten Sie jedoch bitte auf die richtige Wahl des mechanischen
Reinigungsmittels. Empfehlenswert sind » » Mikrofaserticher. Lassen Sie das
Edelstahlpflegemittel, z. B. Pflegespray, kurz einwirken und wischen Sie dann die
Oberflache mit dem Tuch in Schliffrichtung ab.

Handelt es sich um gréberen Schmutz auf groRen Flachen, benutzen Sie am besten Birsten
mit Naturborsten, mit Kunststoffborsten oder spezielle Edelstahl-Rostfrei-Blrsten. Manche
Kunststoffbirsten enthalten Schleifkdrper, sie sind ungeeignet.

[ll. Edelstahl richtig polieren

Wenn Sie das erste Mal Edelstahl polieren: Behandeln Sie erst einmal eine kleine Flache an
mdoglichst unauffalliger Stelle und prifen das Ergebnis, bevor Sie grof3flachig arbeiten. Mit
einem Poliervlies oder Polierwolle (keine Stahlwolle!) lassen sich Oberflachen wieder in
Schuss bringen, vorausgesetzt, Sie polieren immer in Schliffrichtung:

» » Beispiel Gelander: Sie

ziehen das Schleif-Vlies mit leichtem

Druck auf und ab in Richtung der
Schiliffrichtung (nicht langs vor und zurtick), in
etwa so, als wurden Sie die Speichen eines
Fahrradreifens blank polieren.

IV. Fingerspuren, Griffspuren auf Edelstahl-Oberflachen

Alle Edelstahlflachen, die oft angefasst werden, z. B. Treppengelénder, sollten regelméaRig
gereinigt, desinfiziert und anschlieBend mit einer Edelstahlpflege versehen werden. Dem am
besten warmen Wasser werden Reiniger und Desinfektionsmittel zugefigt.
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Sind Bauteile neu, sind sie anfangs noch empfindlicher und weisen schneller Griffspuren auf.
Empfehlenswert ist deshalb die Verwendung eines » »Edelstahlpflegesprays nach der
Reinigung.

Foto: Galerie-Gelénder aus Edelstahl in den GLA-WEL
Ausstellungsrdumen am Friesenweg 8a in Melle

Die Sprays erleichtern anschlieRend auch die
Wiederholungsreinigung. Mit der Zeit werden die
Edelstahloberflachen in der Regel ohnehin
unempfindlicher.

V. Edelstahl-Pflegeset

Ein praktisches Edelstahl-Pflegeset (Artikel-Nr. 224910) kénnen Sie bei GLA-WEL bestellen,
Inhalt: ,- =

1 Stuck Edelstahl Grundreiniger 70-32, 200 ml
Flasche

1 Stuck Edelstahl-Pflegespray 70-55, 100 ml Dose
1 Stuck Mikrofasertuch

1 Stick Poliervlies, 40 cm

» » Komplettpreis: 24,95 € inkl. MwSt.
oto: EdéIhI—Pergeset

Bestellung: verkauf@gla-wel.de, Telefon +49 5422 94390-746 und - 544 oder
werbetechnik@gla-wel.de, Telefon +49 5422 94390-744

Balkongelander von GLA-WEL
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VI. Impressum

Pflegeanleitung fir Edelstahl

Herausgeber:
GLA-WEL GmbH
Friesenweg 8a

49324 Melle

Telefon: 05422/94390-1
Telefax: 05422/94390-9
E-Mail: info@gla-wel.de
Internet: www.gla-wel.de

Mit freundlicher Genehmigung

= der Informationsstelle Edelstahl Rostfrei (vgl. Merkblatt 965 Reinigung
nichtrostender Stéhle im Bauwesen und Merkblatt 824 Die Reinigung von Edelstahl
Rostfrei. Diese Publikationen stehen flir den kostenfreien Download auch auf

www.edelstahl-rostfrei.de bereit) und

= des Warenzeichenverbandes Edelstahl Rostfrei e. V.

Stand:
18. Mai 2010

Fotos:
GLA-WEL

» » www.GLA-WEL.de
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